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Auftraggeber

Produkt
Bezeichniung
Dimensionen

(tr / brae)

Material

Imprégnat

Besonderheiten

ift Rosenheim
31. Auguast 2009

Prifstellenieiter

ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

Nachweis

Fugendichtungsband nach DIN 18542 fiir
Beanspruchungsgruppe 2 (BG 2)

Prifbericht 105 41245/3 U

Albert Berner GmbH
Bemerstr. 6

74653 Kiinzelsau

Imprégniertes Dichtungsband aus Schaumkunststoff,

einseitig selbstkiebend
Fugendichtband BG 2
8 bis 50 / 2 bis 42
Polyurethan-Weichschaum
auf Acrylatbasis
=
E'im’gg& Anforderung nach Ergebnis der
Abschnitt DIN 18542 fur BG 2 Prifung
7 Ubertragbarkeit auf das Lieferprogramm erfullt
Luftdichtheit
82 |2<1.0 mh m(daPa)®] G
Schlagregendichtheit von Fugen
83 lvei 4p>300 Pa St
Temperaturwechselbestandigkeit =
85 lyon (-30 bis +90) °C ¥) i
Veriraglichkeit mit angrenzenden Baustoffen -
8.7 bis +60 °C erfallt
8.9 Wasserdampfdurchlassigkeit erfllt
154<0,5m
8.10  |Brandverhalten, Baustoffklasse B2 erfullt

£3

Karin Lieb, Dipl.-ing. (FH)

*) abweichend zur Norm mit erweitertemn Temperaturbereich

Bezeichnung nach DIN 18542

Fugendichtungsband DIN 18542 — BG 2

L.

Wolfgang Jehl, Di
Pritfingenieur

ift Zentrum Fenster & Fassaden

it Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Str. 7 -9 Sitz, 83026 Rosenheim
D-33028 Rosen AG Traunstein, HRE 14763

Geschaftsfihrer, Tel.; +49 (0)8031/261-0 Sparkasse Rosenheim

Dipl.-Ing. (FH} Ulrich Sieberath Fax: +49 (0)8031/261-280 Kie, 3822

Dr. Jochen Peichi wwwt ift-rosenheim de BLZ 711 50000

ROSENHEIM

Grundiagen

DIN 18542 : 2009-07

Abdichten von AuBenwandfu-
gen mit impragnierten Fugen-
dichtungsbéandem aus Schaum-
kunststoff — Imprégnierte Fu-
gendichtungsbénder — Anforde-
rungen und Prifung

Priifbericht 105 33676/3 vem
14. Juli 2009

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Prilfbericht dient zum
Nachweis der oben genannten
Eigenschafien nach

DIN 18542 : 2009-07.
Giiltigkeit

Die Daten und Ergebnisse be-
ziehen sich ausschlieRlich auf
die gepriiften und beschriebe-
nen Probekdrper. Diese Pri-
fung ermdglicht keine Aussage
(ber weitere leistungs- und
qualitdtsbestimmende Eigen-
schaften des vorliegenden
Dichtungsbandes

Die Gultigkeit des Nachweises
endet nach 5 Jahren zum Juli

2014, oder bei Veranderungen
im Produkt.

Veroffentlichungshinweise
Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-Prifdokumenta-
tionen®,

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst 8 Seiten
und 1 Anlage.

Gegenstand
Durchfiihrung
Einzelergebnisse
Auswertung

Anlage 1 (2 Seiten)
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